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KB uitvoering

Art. 41. Inzake keuringen worden onderscheiden:

1. de voorafgaande keuring
2. de a posteriori uitgevoerde keuring
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Beton-
verharding





Standaard-
bestek 250

versie 3.1 (2014)

versie 4.1 (2019)



Procedure 
SB250 Voorstudie (hoofdstuk 14-5.4.1)

• bepalen samenstelling
• proeven op vers beton
• proeven op verhard beton

Verantwoordingsnota (hoofdstuk 14-5.4.2)

• certificatie samenstelling door COPRO of BE-CERT
(PTV 850 - TRA 50 - RNR 50-1 en RNR 50-2)

• BENOR-merk

Registratie (hoofdstuk 6-1.4.2.2)

• door afdeling Wegenbouwkunde (AWV)
• voor een bepaalde toepassing volgens het SB250

(verharding/lijnvormig element, bouwklasse, verwerking, 
oppervlakafwerking)



Doel... voorwaarden:

• een goed mengsel
• een goede uitvoering

ook... a posteriori-keuringen:

• luchtgehalte
• consistentie
• druksterkte
• wateropslorping
• afschilferproef
• oppervlakkenmerken

Duurzaam wegenbeton



Dank voor uw 
aandacht...


